PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADU

O KODZIE 19 08 02 PCH/00022/02/2018
(NUMER SYSTEMOWY ZLECENIA: 18001693)

Podstawowa charakterystyka odpadu zostata sporzadzona przez SGS Polska Sp. z o.0.
L aboratorium $rodowiskowe z siedzibg w Pszczynie; ul. Cieszynska 52A; 43-200 Pszczyna,
na podstawie umowy nr 3/ZWiK/2018 z dnia 05.01.2018 r. zawartej pomiedzy
Posiadaczem/Wytwoércg odpadéw — Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0.,
ul. Wroctawska 15, 56-416 Twardogéra — odpowiedzialnego za gospodarowanie tymi
odpadami, a SGS Polska Sp. z 0.0.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 15
56-416 Twardogora

b) rodzaj od

pad

inistra’ Srodowiska z dnia
poz. 1923) oraz z decyzja

ia odpadoéw uwzgledniajacy podstawowe uzyte

Odpady o kodzie 19 08 02 wytwarzane sg w procesie mechanicznego oczyszczania $ciekéw
na Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Twardogorze.

Piasek jest oddzielany od $ciekdw w piaskowniku slimakowym umieszczonym we wspolnej
komorze z sitem. Nastepnie, transportowany jest do kontenera.

Oswiadcza sie, ze odpady kierowane na sktadowisko spetniajg wymogi art. 122 ust. 1 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) tzn. nie naleza

do zadnego z nizej wymienionych typow odpadow:

1) wystepujacych w postaci cieklej, w tym odpadow zawierajgcych wode w ilosci powyzej
95% masy catkowitej, z wylaczeniem szlamow,

2) o wiasciwosciach wybuchowych, zrgcych, utleniajacych, wysoce fatwopalnych
lub tatwopalnych,

3) zakaznych medycznych i zakaznych weterynaryjnych,
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4) powstajagcych w wyniku badan naukowych i prac rozwojowych lub dziatalnosci
dydaktycznej, ktére nie sg zidentyfikowane lub sg nowe i ktorych oddziatywanie
na $rodowisko jest nieznane,

5) opon i ich czesci, z wylaczeniem opon rowerowych i opon o $rednicy zewnetrzne
wiekszej niz 1400 mm,

B6) ulegajacych biodegradacii selektywnie zebranych,

7) okreslonych w przepisach odrebnych.

Odpad jest selektywnie magazynowany w wydzielonym magazynie piasku, gdzie poddawany
jest higienizacji wapnem chlorowanym.

Zapach: amoniaku
Barwa: bezowa
Posta¢ fizyczna: wapnowana zawarto$¢ piaskownikow

‘fa%aczmku nr 3 do ustawy, w odmesuemu?

Odpad nie spetnia kryteriow dopuszczenia odpadow do sktadowania na sktadowisku
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Wyniki badan odpadu o kodzie 19 08 02 wraz z metodykg analiz oraz dopuszczalnymi
wartosciami wymywania przedstawione zostalty w sprawozdaniu nr SB/07042/01/2018 z dnia
30.01.2018 roku sporzadzonym przez SGS Polska Sp. z o.0. Laboratorium Srodowiskowe,
stanowigcym zatgcznik do podstawowe] charakterystyki odpadu.

Brak mozliwosci odzysku, w tym recyklingu odpadow.
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Raz w roku lub czesciej w przypadku zmian w procesie produkcji w szczegolnosci
dotyczgcych zmiany uzytych surowcow i materialéw. Dla kazdej parti odpadow
wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na skfadowisko odpadéw sporzadza sie

odrebng podstawowg charakterystyke odpadéw.

Informacje okreslone we wczesniejszych punktach sg wystarczajgce do okreslenia sposobu
postgpowania z badanym odpadem. Nie zachodzi konieczno$¢ informacji dodatkowych.

Zachowa¢ przepisy BHP.

Podpis wytworcy (posiadacza) odpadu:

Sporzadzita:

Izabela Tomanek
Specjalista ds. projektow Srodowiskowych




