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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

  Obróbki blacharskie. 

 nr SST- 14.  

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych – obróbki blacharskie 

 

Temat inwestycji::  
 

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczeń 

gospodarczo – magazynowo – garażowych 

ul. Wrocławska 15,  56-416  Twardogóra 
  

   Inwestor:  

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra,  

 

 Główny przedmiot inwestycji: 
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów 

i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem 
Główny przedmiot inwestycji: 
Kod CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne.   

 

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie obróbek 

blacharskich a w szczególności: 

a) rozbiórka istniejących obróbek blacharskich 

b)  wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 

1.5.   Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną [11], niniejszą specyfikacją oraz zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .  
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Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót izolacyjnych 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w 

projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania robót budowlanych ujętych niniejszą specyfikacją mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 

dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych 

w Ustawie [ 5].  

2.2. Blacha. 

Na obróbki blacharskie należy zastosować blachę stalową ocynkowaną wg PN – 61/B – 

10245 PN – EN 10203 ;1998  o grubości 0,6 do 0,8 mm  

2.3. Łączniki. 

Do łączenia blach należy użyć: specjalne gwoździe malowane, z podkładką lub bez 

podkładki, blachowkręty o różnych kształtach łebka i kolorach lub według wskazań 

producenta elementów obróbki. 

 

3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. 

Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na: 

 certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 

 deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną [5] i [6] 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem 

należy je poddać badaniom określonym przez Inżyniera.  

Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się metodami badań i warunkami 

podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. 

 

4. SPRZĘT. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
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5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

  

6. WYKONANIE ROBÓT. 

 6.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

  6.2. Demontaż. 

 Demontaż istniejących obróbek blacharskich wykonywany będzie z odzyskiem 

materiałów. 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na najbliższe ( 

uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. Wykonawca przedstawi podczas odbioru robót 

dokumenty świadczące o prawidłowym, zgodnym z zasadami ochrony środowiska, 

wywozie materiałów pochodzących z rozbiórki.  

 

6.3. Obróbki blacharskie. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od -15 
0
C. Obróbki powinny być dostosowane do istniejących 

elementów elewacji i pokrycia dachu. 

 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji [1] 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich 

Normach   

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 

gwarancyjny minął 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Wymagania ogólne. 

 Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach budowlanych pokrywczych powinien 

odbyć się przed wykonaniem robót wykończeniowych  

 podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót. 

  Dziennik budowy. 

  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
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 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 

  Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

 Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

 

 8.2. Odbiór obróbek. 

 Odbiór obróbek winien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 sprawdzenie szczelności połączeń, 

 

9. OBMIAR ROBÓT. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji [1] 

 Jednostką obmiarową robót jest 1 m
 
 obróbki  

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji [11] 

 Płaci się za ustaloną ilość  „m” według ceny jednostkowej która obejmuje: 

 przygotowanie 

 zmontowanie i umocowanie na podłożu, 

uporządkowanie stanowiska pracy, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 PN- 61/B-10245 . Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 


